CENTRO
PACK

CENTROPACK SP. Z0.0. SPK. £ODZ, 05.07.2023
UL. DUNSKA 3/5
91-204 £ODZ

Grubosé Mikron 13 15 19 25
Gestos¢ g/em? 0.922 0.922 0.922 0.922

Elastycznos¢ :

(Odporno$¢ na nacisk) ASTM-
Mol Sprerveinici N/mm? D882A 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450
Wzdtuznej
Odpornosé ASTM-
ozl N/mm? D882 105/105 | 110/110 | 110/110 | 105/105
Wydtuzenie i
maksymalne % ASTM- 14505 | 95/95 | 95/95 | 95/95
(Przy Peknieciu) D882
3
Tff;cm , | METODA | 610 870 1025 1250
Szczelno$¢ Zgrzewu — WEWNET
RZNA 40 57 53 49 5
Odpornosé ASTM-
h8 oottt g/cm? D1938 6.0 35 9.3 14.5
; : s ASTM-
Wsp6tczynnik tarcia ADIM D1894 0.16 0.16 0.16 0.16
Samodzielne
obkurczanie przy temp. % S5 TNG 60/60 60/60 60/60 60/60

120°C D2732

ASTM-

1 V)
Zamglenie % D1003 121 1.3 1.8 2.3
ASTM-
Polysk PHOTOC D457 135 135 135 130

Centropack spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa

91-204 t6dz, ul. Duriska 3/5 ; tel. +48 42 650 95 68 ; e-mail : biuro@centropack.pl

KRS 0000416647 ; NIP: 947-19-57-452 ; REGON: 100573810
PN-EN ISO 9001:2009 ; nr 1183/08/2013/1/C
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CENTRO
PACK

Szeroko$¢ mm 200 - 1600
Dtugo$¢ /rolka S/S tasma 2900m |2500m |2000m |1500m
Dtugosé /rolka C/F potrekaw 1450 m {1250 m | 1000 m 750 m

Warto$ci podane sa $rednimi warto$ciami z badan, ktére mogag by¢ stosowane do celéw informacyjnych, z zastrzezeniem
mozliwych zmian. Produkty nalezy przechowywa¢ w suchych warunkach, migdzy 10-35 °C

Centropack spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa
91-204 £4dz, ul. Duniska 3/5 ; tel. +48 42 650 95 68 ; e-mail : biuro@centropack.pl
KRS 0000416647 ; NIP:947-19-57-452 ; REGON: 100573810

PN-EN ISO 9001:2009 ; nr 1183/08/2013/J/C
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